TCVN 


        TIÊU CHUẨN  VIỆT NAM
TCVN 2098 : 2007
SƠN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA MÀNG PHỦ BẰNG THIẾT BỊ CON LẮC

Paints - Method for  Hardness Determination of Coatings by Pendulum Test
HÀ NỘI  - 2006






























PAGE  
2

